
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А  С С Р

КРУГИ ЭЛЬБОРОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17123—79 
{ИСО 6168-8»)

Издание официальное

Е

£д
fn
Li

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Б  Р  5  J  ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Тип0Т1 ЯсЛойч^^азмеры
ггшжшт Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions

http://www.gostexpert.ru
http://gostexpert.ru/gost/gost-17123-79
http://gostexpert.ru/gost/gost-17123-79


УДК 621,922.|}2:00б.35<1 Груши 125

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРУГИ ЭЛЬЬОРОВЫК ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

Типы и основные размеры

ГОСТ 
17123-79* 

(ИСО 6168-80)
Eltxir gnmling wheels. 

Types and basic dimensions Ны.Чеи
ГО СТ 17123-71

О КП  77Ш

I Ion  :LH(HkiLHiiL4 {'DcyiajHinniaiiro комитета СССР пи етшщргзм пт 13 сентября 1974г. .4» 3556 срок введения 
установлен

с 0131 LSI
I [димерен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на дльборовые шлифовальные круги на керамичес
кой к органической связках.

Стандарт уста напаивает требования к продукции, изготовляемой иля нужд народного хозяйства 
и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Круги должны изготовляться следующих типов:
1Л 1 — алое кие прямого профиля;
AS — плоские прямого профиля без корпуса;
IEI,  I E6Q. 1D1 — плоские с двухсторонним коническим профилем;
1V I, IRS — плоские с односторонним коническим профилем;
1Л2 — плоские прямого профиля;
1 Ft X — плоские с полукругло-выпуклы и профилем;
4V9 — профильные;
6Л2 — плоские с выточкой;
9ЛЗ — плоские с двухсторонней выточкой;
12А2—45*; UA2; 12V5-45"; ]2В2; 1 2 С 2 - чашечные конические;
12К9, I2V9, I2A2-2»', I2R4, 12V5-2G* -  тарельчатые;
14AI — плоские прямого профиля;
14EL! - плоские с двухсторонним коническим профилем.
1, 2. (Измененная редакция. H im . № 3),
3. Размеры кругов должны соответствовать указанным в табл. 1—24 и на черт. 1—25.

Издание офнпнадьнкн: Перепечатка uuipciuciu
★

£

* Переиздание (декабрь 1997 г.) с Изменениями №  L 2, 3. утвержденными а апреле ) 985 г., 
июле (988 г., июне 1992 г. (НУС 7— 85г И —88, У — 92)

___________________________________________________ <£> Издательство стандартов, 1974
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t \  1 ГОСТ 17123—79

Гии IA I

Исполнение t

*Ркэмсрдлн справок.

Черт. 1

Т а б л  и u 1 I
MM

Л T H X

25 5; 6; 10; 20- 25 A
6; 7

32 (30) ID; 12: 20; 25' 32 10
6; 10; 12; 20 13

135} 7 6 5
10; 15; 20; 25; 32 10
8; 11 6

40 7; &: 10; 20 10
10; 20; 25 13
10; 32 16 (20)

45 25 16

50 4; 10 10 10
10; 20- 25; 32 16 5

50 II; 20; 25: 32: 40; 50
63 (60) 10; 11: 20; 32; 40; 5U
70 40 5
75 (70) 10; 11:12; IS: 24; 25; 32; 50
80 L0; 11; 12; 20; 32; 40: 50 20
1.90.) 25; 50

loo 5; 6; 9; 10; 1 i; 12: 14; tb; 20; 32; 4U; 50 5
16; 20 25

(110} 10; 11; 13; 17; 19; 20; 24; 30; 32; 40; 50
!; 10; 1L; [2; 17: 19; 20; 21; 25; 32: 40; 50

125 20 10
10; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 25; 27; 32

32 5
150 5; 10; 16

10; 16 10; 20
(160} 10; 16; 20; 32 5
175 10; 16 20:. 32 10; 20

8; 10; 16; 20 32 5
200 10; 16; 20 10; 20

20 76
250 10; 16; 20; 25 5
300 10; 16: 20; 25 127
(320) 8; 10; 12; 16; 20; 25 <761-------------------
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ГОСТ 17123-79 С. 3

ми Продолжение тап.1. I

D T f t X

330

16; 20; 25 127; J60 5
32; 100 127 10

4U 5
127; 160 10

& 160
63 20

(360) 10; 16; 20 127 5

400
10; 16; 20; 25; 32; 40 203 { 127) 10
13

203
10

20; 25 5

300
10

40
305

20
13 10
20; 25; 40; 50 10; 20

Исполнение 2

*Pa_jiic p  1 1 Я справок.
Черт 1

им Т а б л и ц а  2

D T i f
t ,

III! Ml' IlC L' Л

SO 10; 25; 32 20 —
3

10U
JO

20 (32}
125

32 50130
200 10; 20
230 JO: 16: 20: 25 76 110 3; 520

127320 16; 20 ISO 5360
400 20; 25 203 250

Тми AS

Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  4 ГОСТ 17123—79

Т а б л и ц а 3
мм

D i f d

1,0 J.ti 0.5
1,5 J .7 0,8
2,0 7,2 1,0

3.0 4,0; 6,0 1,2
0,8; 2,0; 2,5; 3.5; 4,0 1,5

4,0 6,0; 8,0 1,6; 1,8
3,5; 4,0

2,05.0 3,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

6.0
10,0
5,0; 6,0; 7,0; 8.0; 10,0 2,6
4,0; 5,0 3,0

7.0 2,0; 3,0; 5,0 2,0
10,0; 12,0 3,0

S.O 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16.0

9,0 2,0; 3,2 2,0
6.0; 7,0; 10,0; 12,0 3,0

10,0 6,0; 6,0; 10,0; 12,0: L4,0; lt.,0
4,0; [0,0 4,0

12,0 3,0; 4,0: 8,0; 10,0; 12,0: 16,0 3,0
8.0; IU.0; 12,0; 13.0; 16,0 4.0

13,0 6,0; 8,0; 12,0; 14,0
4,0 (5,0)14,0 10,0; 16,0

15,0 U,0; 16,0; 20,0; 25,0
20,0 6.0

16,0
3,0 3.0
10,0; 16,0 5,0
5,0; 6,0; 10,0; 12,0: L6,0; 25,0 6,0

17,0 3,0; 16,0 3,0
6,0; 11,0; 14,0; !6,0; 18,0 6,0

20,0
3.0 3,0
5.0 5,0
10,0; 16,0; 17,0; 20,0; 25,0 6,0

22.0 8,0; 13,0 8,0

Тип 1£1

’ Размер дли справок.

Черт. 4
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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ГОСТ 17123-79 С. 5

Тип IE 6Q

'Ршмгр jL'itf сирами;.

Черт. 5

Р азм еры  н мм Т а б л и ц а  5
D a d V r

75 <S0) b 20

3

40*: 60"
J(KJ

К

60"

32 40"; 60"125
150
250 76 60"

350 160 3- 4 40"; 60‘
5 40"

400 10 203 3; 4; 6 40": 60"
500 13 305 6

Т ир 1Ш

’ Размер для справок.
Черт. 6
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С\ 6 ГОСТ 17123—79

Р а з м е р ы  б мм Т а б л и ц а  6

D г ff V l

60 10 13 12
Я0 13; 20 16 2 15

10 20
100 16 20 3 25

20 5
&; 10 J 12

135 13 15
16 32 3
20 4 25
10 2 12

150 10; 13; 16; 20 ■>- 1; 10; J5
10; 13; 16 51 —- j

250 13 76 4 IS
350 Я 160 3;4
40U 10 203 2; 3; 4

10
500 13 305

Гии IV I
Испсмнение I

D

Ш Щ г г г * - " ’ ■f f  K i!
\ 0 H^ ^ Г

хРаамср для с иранок.
Черт. 7

Р а з  и с р ы  в мм Т а б л и ц а ?

о г ff X г

ши Й
125

32
5 15'

10; 15
150 20; 32 10

20 15 20'
250 76 10 I5 J; 30'

"Размер для слранок.

Черт. 7а
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ГОСТ 17123-79 С. 7

Т а б л и ц а  ?а
Р а з м е р ы  в мм

D T H X r

LOO N 20
125 32

3 15е- 301- 45*
159 10

Гни 1К 1

* Размер j l i h  справок.
Черт, й

Т а 6 л L! и а -На
Р а з м е р ы  а мы

D г H X £■' V'

109 35 32 19 6,5 73"
250 10 76 2 L5°; 20‘

^Размеряла справок.
Черт. 9

Т а б л и ц а  К 
мм

N .г

127 5
160 5; 19: 15; 29

Гии 1НЧ
Исполнение i

‘Размер для справок.
Черт. 19

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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t \  8 ГОСТ 17123—79

D T /f X Г

35 10,0 L0 5 5.0
45 9,0 6
50 10,5 L6 5 b,0
60 5,0 20 3.0

75 1.70) 12,0; 13,5 10 T5
SO 11,5; 14,11 10 a,5
90 15,5 20 Я 9,0
100 7 10 4,0

125 IS 12,5 9,5
20

32
S 12,0

22,5 10 13,5
L35 24 12,5 15,4

29 17,9

Исполнение 2

жР™ср яля справок.

Черт. LQu

м м

Т a ft л н ц а 9а

1У И

30
35
4 0

45

50

10

10,5

10

L0

30 5,5

70

S0

90

135

135

12

13,5
12

14

15,5
IS

2 0

24

20

32 Ш

-----------29-----------
ГОСТ 17123-79', Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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ГОСТ 17123-79 С, 9

Гии 4V9

'Райнер для справок

Черт. 11

Т д 6 л и u а 11J
Р ш м е р ы  к мм

D T H 1V fl

m 16 n 3; 12- L6 15"; 20"

m 20 5o.a 16:25 15"; 20"
76 15’

Гии 6Л2

'Размер дли смрнвок.

Чсрг. 12

Т а 6 л и н а II
\1М

D Г и [+■ X Е

75 25

20 5 3 10
<&0) 20 9

100 20 3; 2 9; 10
25; (25)

3; 5; 10
3 10

125 20 52 3; 2 9; t0
23; (25) 3 10

150

(20)
52

5; 10 2 10

5; 10; 20

325 Ю: 13
25 5

1025 51 3

ГОСТ 171
25

23-79, Круги эльборовые u лифовальные. Типы и осн<!)вные размеры
5
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t \  ID ГОСТ 17123-79

Продолжение n\an.i. 11
MM

D г f t W X JT

200

20
32

L0; 20 2
10

( 2 3 )

10; 20; 40

3

(25) 5

2&
51; 76

3
13

30 5

250

(23)

7t

3
10

(25)
5

L0; 20 2 12

2Я 10: 20; 4U 3 13
30 5

Тип 9,43

Черт. 13

Т а б л и ц у  ] 2
мм

D T H E

100 3

125 20 32 3; 5; 10 12

150 5; 111

200 10: 20 to

250 25 76 15

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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ГОСТ 17123- 79 С. I I

Inn 12Л2-45

Черт. 14

ММ Г J 6 л Ll U И 13

D r и A не менее l, JtJf i'vurc X

50 20 16 25 26
3

3 6
23 6

75 (SO) 25

20
35 57 3

9
28 6

loo
32 40 66 5 2; 3

1035 6

125
32

32 60 93 3; 5; 10
2; 3

35 6
40 3 12

150
32

32 7(1 116
3; 5; 10; 20 2; 3 10

35 6

40 5; 10; 20 3 12

200 166 10; 2043 6
50 32; 51 120 3 14

1 ни 11Л2

* PdiMCp .L'IJi справок.

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  12 ГОСТ 17113-79

Т а б л и ц а  14
мм

о T и If, ми менее А не bd.iee E w s

75
35 20

46 53

IU

5 65‘(Й0) 51 53
100 60 73

10125
50 32

56 93 55'
72 65‘

ISO N4 ] ЕЙ 12 55°
99 65‘

fun I2V5-45

Черт. 16

Т а б л  и и а 15
мм

11 W X X. не менее 1. не Ешдее

5и
ки

нм

125

150

20
25

32

35

32

35

16
26

32 (5)

(5)

<5>

25
51
57
53
43
Я2
7Й
76
107
103
101

107
103

ти г

19
39
45
46

50
70
71

95
96
97
95
96

"9Г
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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ГОСТ 17123- 79 С. 13

Продолжение man.;. Л5 
мм

D T n X К. нс менее I нс i5li.iu'J

5 113 106
160 22 22 7 i 109 ioa

JO 103 109

I ии I2R9

Исполнение i

' P i t j u e p  л л н  cj i р с п ш к .

Черт. 17

Г а 6 j1 II LI И If:-
и м

T и K, IIU MUMCC J. не Cin.iuc w

1O0 10 20 55 70 2
125 13 50 73 10

32 74 4
ISO 16 72 90

15 5 4

66 8

Исполнение 2

* Размер для справок.

Черт. 17а
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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t \  14 ГОСТ 17113-79

Л T H J, ice бнмсе w X V

300
13

177
2 m 10 i. ■>

20 201 10; 20

Tun 12V9

■ Размер .lijl справок.

Черт. IH

Т а б л и ц а  17
мм

Л T H A. mi: менее J , не более X V

230 20 00 140

L32 2

\ T143 4
154 6
L65 3

225 1» 40

105

148 2

4,5"; I0‘

150 4
L70 6
LKI 3

275 20 90

187 2
193 4
209 6
230 3

11$

137 2

15"193 4
209 6
220 3

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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ГОСТ 17123- 79 С. 15

Inn 12A2- 2U

Черт. 19

Г а 6 л л I ц ы IН
ч м

о r и A~, si и пенсе J , не балее £ w X

75 10,0 34 1,5
11,5 35 3,0

(SO) 10,0 16; <20) 39 1,5
11,5 6 3,0
to,o 40

3; 5 1,5

100 11,5 59 3,0
to,o 1,5
11,5 3,0

125 13,0 32 67 1,5
14,5 51

& TO

ISO 16.0 75 1,5
17,5 5; 10 TO

200 20,0 |32);51 104 !4 1,5
21,5 TO

Гии 1ЛК4

Черт. 2U
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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t \  16 ГОСТ 17123-79

a T и If, ML! MCKCt У. ме 6inee E w X

SO 10 20 45 39 2 3,0
100 50 59 5 2;3
125 12 76 2; 3; 4 1,5; 3,0
150

16 32 60 S3 3- 5
160 93 & 5,0

200 20 so 116 5

Тип 12V5-20

Ч е р т . 21

мм
Г а б л и и а 20

It II А", ме менее У. ме более И'

75

т

100

10,0

11,5
10. и

11.5
10. и

1 1 .5

10,0
1 1 .5

10,0
11,5
10,0
11,5

20

20

09

65

74

70

£М

9 0

42

47

47

52

67

72

1,5
3,0
1,5
3.0

1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0

1,5
3,0

125

10.0

П,5
10.0

32
119

115

92

97
— п з —

ГОСТ '17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры 
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions

1,5
3.0
1,5

H r
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lien 14Л1 
Л

ГОСТ 17123- 19 С. 17

•Размер 3l.'im сиркимлк.

Черт. 22

ft T И J. не немее и

75
8; (13)

20 4U 5

WO 2 0 ‘ |3 2 > 6 0 5 - 5

150;
200

a 32 m 5

Liiii I4LJt!l

Черт. 23

Т а б л и ц а  22
им

t> И J. не мене! X V

5 0 16 25 6,5 45"
10,0 35"

[ 1 5 32 00 8,5 45"
7,5 60*
6,5 оо*

350 127 250 7,5 60*

ГОСТ 17123-79
203

Круги эльборовые шлифоваль
350

ные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  IS ГОСТ 17123-79

“ Ршыср цлн справок.

Черт. 24

о T K. iiL1 не n?e J, lie lsj-ire w

125 2£ 77 69 to
150 30 SB 90 15

Гии ЧС2

Черт. 25

о H k. tie MeHct J, rie бидее E №

LOO 20 52 52 L0 10
42 15

150 32 % 102 s 10

7B 20

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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ГОСТ 17123-79 С. 19

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  круга гиги LA I исполнения J, наружным 
диаметром £> = 1 СК> чем. высотой /  =  20 мм, диаметром посадочного отверстия Н =  26 мм, толщиной 
эльборосодержащего слоя х = 5 мм:

JA / -  /  НКЫ20*.20:<5 ГО СТ 17123— 79

2, 3. (Измененная редакция, Изч. № J, 2, 3).
4. Размеры кругов, заключенные и скобках, приме ее ять не рекомендуется,
5. (Исключен, Шм. .V? 1).
6. Круги, предназндчеиные для экспорта, должны изготовляться в соответствии с заказом-на

рядом внешнеторговой организации.
(Введен дополнительно, Изм. № I),
7. Технические требования — по ГОСТ 24106—St).
Н. Мо заказу потребителя допускается изготовление кругов по ИСО 616S. указанных в прило

жении 2.
7,й. (Введены дополнительно, И ш , №  3).

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Исключено. 1Ь.н, .Vd I),

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  20 ГОСТ 17113-79

ПРИЛОЖЕНИИ 2

ТИПЫ II РАЗМЕРЫ КРУГОВ ПО II СО 616#

Плоский itpyr— л sill 1Л1

Т а 6 л и и и 25

D T

20; 25; 40; 50 4: 6: 3; 10; 12
75; 10U 3; 4; 5: 6: 10; 12
125 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15
150 3: 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20
175; 200 6; 10; 12; 15; 20
250 6; 10; 12: 15; 20; 40; 60
300 10; 12; 15; 20; 40: 60
350; 40(1: 450; 50U; 600 12; 15; 20; 40; 60; 100
750 15; 20; 40; 60; LOO

X =” 1,5; 3; 6 ми

Плоский круг — тми МЛ1

I а б л и и и 26

D l T V О J T V

75 50 6 l;2 300 25U 15 6; 10

100 70 6 20 35
3 3 3511 300 15 6; 10

125 100 6 l; 2 20 15
H 3 400 350

20

6; 10; 15
150 120 10; 12 l; 2 50U 400

10; 15175 140 U
200 160 32; 15 у, Ь MHJ 500
250 200 32; 15; 20 6; 10 750 600

^  'V c fe '^^123 -79 , Круги эяьборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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ГОСТ 17123- 79 С. 2!

И.ШСКНН 1ф >1 — HIM 11.1

J}
ft i7,5 УЛ/

'"R Qt 5mm

.' ™ -.V:

t
Черт. 2A

Ta 6 л u u u  27
MU

D T

75; MG 3; 4; 5
125; 150 3; 4; 5; ft

X ■ 1,5; 3; 6 мм

U.l(K.'KNij круг — I Ml! |£6{J

n

Черт. 29

Плоский Kpyi — i ini 14K6Q

Черт. 30

Т а б л и ц а  2Я
мм

D j T T, c

40 22

50 32 ft 4
75 50 l - 2
100 70
125 100 S
150 120 5

220 ISO 12

V -  ЗУ- 45*: 61Г: 90

\ т  17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  22 ГОСТ 17113-79

Плоскиii круг — tilii 14KLI

В
U J  , i I

1 1U L
у ш Ш Ш Ш . - 4  - ' / / / / 4 2 Z 2 > h-

+  - + 2 L
— ] 1“ ]"

Черт. 31

мм
Т а б л и ц а  29

V 151 45' Ч0-

X
3 3,5 2

6 5 4 3

Т а б л и и а 30
им

n j г t>

IQ0 70
[25 100 6 3; 4
150 120
175 140 S
200 160 10 4; 5

250 200 15

¥=• 35“; 45 ; 60й; 90J

Плоским Kpji — тнп 1ITT

Черт. 32

D = 50; 75; 100; 125; 150 мм 
Т  ™ пт 4 до 20 мм 
А = от 2 до Ю мм 
X  =  2; 3; 4 мм

ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры 
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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ГОСТ 17123- 79 С. 23

П и .Ш Л .ф И Ч С С К И Н  ЧВИИ'ЧНЫ Н 111.:1|ф(1Вь1.1ЫП||11 к р у г  —  т и п  6 А 2

d T - X E w

50 20 3; 5
75 10 3; 5; 10
100 23 5; 10; 12; 15

125: 150 6; 10; 12; 15: 30; 25
175 25 13 ft; 10; 15; 20; 25

MO; 250 10; 15; 20; 25
300 30 15 20; 25
350 35 18 25

X ™ 2; 3; 4: 5 мм

коннчеикий чашечиии шлифовальный круг — гни IIA2

Т а б л и ц а  32
VI м

D T - X j к £ w

75 20 63 48 3; 6; 10
00 33 6Ы 55 10

6; 10
125 23 ; Ю 98

X ™ l 1* ift, i|
л  " г о Ь т Ч М Й  -79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры

Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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t \  24 ГОСТ 17123-79

Tu]»LMb4Jibiii ликф(ша.1ьнын круг — тип 12.Л2 с углом 29

Я r—r j к E w

75 8 37 33 5 3; 5; 6; 10
100 10 31 50 6
125 14 54 54 8 5; 6; 10
150 16 68 68 9

175 1Я n 82 10
300 20 96 96 1L 6; 10

350 23 150 130 13

,t  ™ 2; 3; 4

Тарельчатый шлнфояллышк круг — шп 12А2 е утлом 45

D Г-Л j к E w

75 20 41 37 9 i ;  6; 10
LOO 56 54 6; 10
125 23 81 79 10

150 106 94 6- 10- 15
175 131 L23
200 25 156 138 12

10; 15; 20
250 206 L8S

, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions
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ГОСТ 17123- 79 С. 25

11.111СШ  круг*; лвугтирочиен ныгмчкмй — тнп У Л.1

L - _______________________ й _______________________ _
К

—» --,
.  I

li y / X _ ......................... i / y 1 _ Lc
4 / / 7 7 7 7 7 7 7 7 — '  /  / / /  / / / , / /  ,
. ,7 У ? 7 ' / 7 7 7 7 , T 7 7 / / / / / / A

UJ

M  = I г

4cpj. 37

Т а б л и ц  а 35
ММ

n T -2 X i: в

ILHJ: 125 22 10 6: 4; 10
15ft; 175 25; 35 14 6; S; 1ft; L2; 15

20ft 30 IK 6; 1ft; 12; 15

Л' = 2; 3; 4 мм

Ци.1Н11ЛрИ'Ц.,СК.11Й ЧЛ111, ,Ш Ы М 111.1Иф0вВ.1ЬМЬМ1 h p j t  —  г и и  6 .V )

Г а б .п и ц а 36
мм

t> T к E V

75 25 60
100 30 HO 10
125 lift b: 10

150 35 135
201) [75 13
250 5ft 225 20

.  1 . 1 1 A I
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
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t \  26 ГОСТ 17123-79

KoHi[4LuLKidi чашечный [ллпфнаальнын круг — тин 1IV9

Черт. 39

T u fj л и и л 37
м м

D г J К i V

75 30 53 40

10

6; (0
90 35 65 55 10
100 75

6; 10125 40 96 75
150 50 114 90

X =■ 1,5; 3 мм

K(n«r'(LLi;kLiii чашечный шлифовальным круг — тнн I2Y9

м м

D r j jc

75 20 35 45

100 20 60 65
125 25 75 SO

Л Л.Л.150 rati 105
ГОСТ 17123-79, Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры
Elbor grinding wheels. Types and basic dimensions

Табл н и a 38

£ V X

10

6
1,5; 3

6; 10

3
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ГОСТ 17123- 79 С. 27

И т ю п и  круг— тнл ivy

Ги Бл  к и л  39
мм

D г V V

151)
10 5- 1 90"; 120"

175; 200; 250 W

X -  1,5;: ; 6 мм

Иллинии круг — lE E lV

Черт. 42

T a b  .ч и и а 40
M M

n T V

100; M0 1 120L
150 Ш; 12 125"; 135"
150 35 135"

X = 1,5; 3 м м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Bwjkbo длппшпитслыю, И эм, №  3),
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